
Durch Brechen und Sieben von sortenreinen

Abbruch- und Stahlbeton wird der RC Beton

0/32 gewonnen. Im Aufbereitungsprozess wird

die enthaltende Bewehrung abgeschieden.

RC Beton findet seine Verwendung als

hochwertiges Schüttmaterial für Straßen, Wege,

Hofbefestigungen, Betriebsflächen und sonstige

Verkehrsflächen.

RC Beton 0/32
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