
RC-Mix 0/45 wird durch Brechen und Sieben aus

gemischten Abbruchmaterial (Beton, Ziegel, Mörtel, . . . )

gewonnen. Im Aufbereitungsprozess werden beim

Abbruch anfal lende Störstoffe wie Kabel, Eisen, Holz usw.

aussortiert.

RC Mix findet seine Verwendung als Schüttmaterial für

Wege, Hofbefestigungen und Betriebsflächen. Auch im

Erdbau wie zur Verfül lung von Baugruben und

Leitungsgräben sowie zur Überschüttung von Bauwerken

ist das Material auch bestens geeignet.
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